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  چکیده

 .شودمی چگالی سطحی و ساخت نهایی هزینه آسیب به هدف اصلی، کاهش موجب ،هاپرتابه برخورد در دارصفحات سوراخ از استفاده

پس از  پرتابه سرتخت صلبنفوذ و همچنین میزان انحراف وردن عمقآکامل جهت بدست و جدید تحلیلی مدل یک ارائه مقاله، این هدف

در ادامه به بررسی تجربی برخورد پرتابه به  .استتوسط چن  شده ارائه، این مدل بر پایه توسعه مدل استدار برخورد به صفحه سوراخ

قطر  3و با  AISI 1045دار از جنس و صفحات سوراخ AISI 52100هایی از جنس بدین منظور پرتابه ،شده استپرداختهدار صفحه سوراخ

آمده از حل تحلیلی با نتایج تجربی مقایسه گردیده و دقت مدل تحلیلی  ، در انتها نتایج بدستاست شده استفادهمتر میلی 9و  7، 5سوراخ 

که پرتابه پس از برخورد به سوراخ از مسیر حرکت  برد یپتوان به این نکته می. پس از بررسی حالات مختلف برخورد است دهیرسبه اثبات 

پرتابه با  یهمپوشان زانیم ایقطر سوراخ  زانیم شیبا افزاکند، د و از برخورد عمودي به برخورد مایل تغییر پیدا میشو خود منحرف می

 .دشویم شتریب زیپرتابه ن سوراخ، انحراف 

   .مدل تحلیلی ؛عمق نفوذ ؛ضربه ؛انحراف ؛پرتابه ؛دار صفحه سوراخ :کلمات کلیدي
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Abstract 
The use of perforated plates in the impact of projectiles reduces damage to the main target, the final cost of 
construction and surface density. The purpose of this paper is to present a new and complete analytical 
model to obtain the penetration depth as well as the deflection of the rigid head projectile after hitting the 
perforated plate. This model is based on the development of the model provided by Chen, and in the 
following experimentally investigation of the impact of the projectile on the perforated plate has been paid. 
for this purpose For this purpose, projectiles of AISI 52100 and perforated plates of  AISI 1045 with 3 hole 
diameters of 5, 7 and 9 mm have been used. Finally, the results obtained from the analytical solution are 
compared with the experimental results and the accuracy of the analytical model is proved. After examining 
the different states of impact, it can be seen that the projectile deviates from its path after hitting the hole and 
changes from vertical impact to oblique impact. As the diameter of the hole or the amount of overlap of the 
projectile with the hole increases, the deflection of the projectile also increases. 

Keywords: Perforated Plate; Projectile; Deflection; Impact; The Penetration Depth; Analytical Model. 



  

 

  

  دار فلزيسوراخ تحلیلی و بررسی تجربی عمق نفوذ پرتابه سرتخت تغییرشکل ناپذیر در صفحهارائه مدل   |242

  

 4/ شماره 10/ دوره 1399ها/ سال ها و شارهمکانیک سازه

 

   مقدمه -1

 کردن پیدا دنبال به همواره خویش، حیات تاریخ طول در بشر

 است، بوده دشمن برابر ضربات در خود از حفاظت براي راهی

 ساخت اهمیت نشانگر مختلف، مواد از زره تولید رو همین از

 در توان می را ها آن يها نمونه که است مختلف ادوار در زره

 یک براي مناسب زره طراحی در .دکر مشاهده  خیسرتاسر تار

 یکی از اما ،هستند دخیل مختلفی عوامل جنگی،  لهیوس

 که است این ،نظر داشتمواردي که باید در  نیتر مهم

 یکی شود. واقع مؤثر بودن، سبک بر علاوه دبای زره تیدرنها

 با که است آن چگالی سطحی زره، کاربردي هايمشخصه از

 حمله برجهت عمود مساحت از مترمربع هر در وزن عنوان

 با تا شود می تلاش دار صفحات سوراخ در .شود می تعریف

  .داده شود کاهش زره نیز سطحی چگالی بازدارندگی، حفظ

زره  اثر به بررسی 1991در سال  ]1[ و همکاران 1آیویر

 ها زرهدر این مدل  ،هاي مثلثی پرداخت مشبک فلزي با سوراخ

تا سطح بیرونی سخت و سطح درونی  دادهرا عملیات حرارتی 

 ،. مراحل تولید ورق مشبک شاملدنباش ریپذ انعطافها  آن

ها، پیکربندي، پروسه ساخت و  مشخصات، فاصله سوراخ

و  2راوید .است شده دادهعملیات حرارتی در این مقاله توضیح 

زره مشبک  با استفاده از 2009در سال  ]2[ 3هرچبرگ

 سلاح آسیب وارده از گلوله، به بررسی الادي با سختی بلافو

تا  40ها بین  مساحت کل سوراخکه  به صفحه هدف پرداختند

و به این نتیجه  در نظر گرفتنددرصد مساحت کل زره  50

 آسیب وارده از گلولهمشبک فولادي  رسیدند که زره

و  4بالوس دهد. کالیبر کوچک را کاهش می يها سلاح

هاي  زره یکیمقاومت بالست ،2010در سال  ]3[ همکاران

و شکل  يکربندینظر جنس فولاد، پ دار و متفاوت از سوراخ

یجه رسیدند که نت این و به قراردادند یموردبررس ی راهندس

باعث  ،صورت بهینه انتخاب شوند ي که بهدار سوراخصفحات 

 5تا  هاپس از برخورد به سوراخ شکستگی مکرر هسته پرتابه

 توانایی نفوذ به صفحه اصلی را ها خردهشود که  قسمت نیز می

کاهش با ها مشاهده کردند که همچنین آن ؛باشنددارا نمی

از صفحه  فاصله کمتريو قرار دادن در  یفاصله صفحه پشت

                                                        
1 Auyer 
2 Ravid  
3 Hirchberg 
4 Balos 

از  یاثر ناش نیا هیشده است، توج شتریاثر نفوذ ب مشبک،

خردشده (در صورت  يها در پخش کردن پرتابه ییعدم توانا

و در اصل  است یخرد شدن پرتابه) به علت عدم فاصله کاف

 .پخش نخواهد شد یصفحه پشت يرو تابهپر یجنبش يانرژ

 هايبا انجام تست ،2011در سال  ]4[ همکارانو  5مدهو

و به این  ها را به اثبات رسانده زره گونه نیتأثیر مثبت ا ،یتجرب

 هاي در برابر گلوله یکیعملکرد زره بالستنتیجه رسیدند که 

 4/2تا مقدار  با اضافه کردن زره مشبک، AP متر میلی 62/7

 2013در سال  ]5[ همکارانبالوس و . یابد برابر بهبود می

هاي به بررسی تست براي به دست آوردن هندسه بهینه

که صفحه مشبک با قطر  کردندمشاهده بیشتر پرداخته و 

عمل  مؤثرتردر خرد کردن هسته پرتابه  تر بزرگسوراخ 

ها مشابه  که قطر سوراخ آن يدار صفحات سوراخو  کند می

پرتابه منجر  يزودتر به جداساز است،قطر هسته پرتابه 

به بررسی ، 2014 در سال ]6[ 7و بدیر 6کلیک .دشو می

به این نتیجه  تجربی و عددي اثر زره مشبک پرداخته و

 يرویاثر صفحه مشبک بر پرتابه شامل ن 3رسیدند که 

 ،کند گلوله را منحرف می ریکه مس يمحور رمتقارنیغ

 .استدماغه هسته گلوله  شیهسته گلوله و فرسا یشکستگ

در ادامه کارهاي خود  ،2016در سال  ]7[کلیک و همکاران 

دار سازي اهداف سوراخزمینه اهداف مشبک به بهینه در

ها، قطر فاصله هوایی بین لایه ازجملهپرداختند و پارامترهایی 

ها و فاصله بین مراکز سوراخ را نیز در این بررسی و سوراخ

در سال  ]8[ 9و فادرل 8سازي در نظر گرفتند. فرانسبهینه

هاي اهداف فولادي، به با تغییر شکل در سوراخ ،2018

بررسی خرابی گلوله پس از برخورد به صفحه مشبک 

- هاي تجربی از سوراخدر این سري از تست ها آنپرداختند. 

هاي دایروي و بیضوي شکل استفاده کردند و میزان خرابی 

ها با یکدیگر مقایسه ها را در اثر برخورد به این سوراخگلوله

  کردند.

 پرتابه نفوذ براي تحلیلی مدل یک ارائه به مقاله این در

. است شده پرداخته فلزي دار سوراخ اهداف صلب در  سرتخت

                                                        
5 Madhu 
6 Kilic 
7 Bedir 
8 Fras 
9 Faderl 
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 عدم کنار در را سطحی چگالی کاهش قابلیت اهداف این

 .باشنددارا می را مایل برخورد ایجاد براي زنندهضربه به توجه

- آزمایش انجام فقط به ،اهداف این مورد و مطالعه در  یبررس

 تاکنوناست و  محدودشده عددي سازيشبیه و تجربی هاي

 اهداف براي جهت محاسبه عمق نفوذ پرتابه تحلیلی یمدل

. در این مقاله سعی شده است که است  نشده ارائه دارسوراخ

آوردن  به دست(شامل  مدل تحلیلیدر بخش اول به ارائه 

دار و در میزان انحراف پرتابه پس از برخورد به صفحه سوراخ

و در بخش دوم  پرداخته آوردن عمق نفوذ پرتابه)ادامه بدست

به بررسی تجربی برخورد پرتابه سرتخت به اهداف فولادي 

و همچنین  قطر سوراخ ریتأثجهت بررسی  است، شده پرداخته

قطر  3 ها باآزمایش اثر میزان همپوشانی پرتابه با سوراخ،

  .قرارگرفته است یموردبررس متفاوت هايهمپوشانیو  سوراخ

  

  مدل تحلیلی -2

پس از برخورد پرتابه با سوراخ و با توجه به میزان همپوشانی 

توان پرتابه را پرتابه با سوراخ و سطح متفاوت همپوشانی، می

بخش اول که قسمتی از سطح مقطع  به دو بخش تقسیم کرد:

 است کهو بخش دوم قسمتی  استپرتابه در تماس با صفحه 

د که قسمت شودر این مدل فرض می .استبا سوراخ درگیر 

در تماس با سوراخ تمایل دارد با سرعت اولیه خود درون 

که سرعتی بیشتر از سوراخ به حرکت ادامه دهد و به دلیل آن

سبب انحراف پرتابه از  ،فحه را داردبخش درگیر پرتابه با ص

با  در تماسد، ولی قسمتی از پرتابه که شومسیر خود می

 در نظربه حرکت خود درون صفحه بدون  است،صفحه 

براي این منظور قطر معادل  .دهدگرفتن سوراخ ادامه می

جدیدي براي پرتابه در تماس با صفحه بدون در نظر گرفتن 

و از بخش قبل تنها  است هشد گرفتهبخش قبلی در نظر 

  د.شوآوردن انحراف پرتابه استفاده می به دستجهت 

  

   قطر معادلبدست آوردن  -2-1

محاسبه سطح تماس بین پرتابه و سوراخ  ،ابتدا لازم است

با توجه به اینکه  گردد. براي بدست آوردن سطح همپوشانی

) 3( ابطهاز ر استسطح مقطع پرتابه و سوراخ دایروي 

  ].9[ شده است استفاده

 
  ]9[ بدست آوردن سطح همپوشانی دو دایره -1 شکل
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  ) داریم:3) و (2)، (1در روابط شماره (

r1  وr2 ها، شعاع دایره	سطح همپوشانی و �������������d  فاصله

و  xموقعیت مرکز همپوشانی روي محور  �dها، بین مراکز دایره

d� = d − d� است.  

در ادامه جهت بدست آوردن قطر معادل پرتابه جدید از 

 کنیم:استفاده می) 6- 4(روابط 
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به ترتیب  ��Aو  ���A� ،Aقطر پرتابه،  �dدر این روابط 

سطح مقطع پرتابه، سطح همپوشانی و سطح مقطع معادل 

  باشند.می

  

 پرتابه با قطر معادل نفوذ بدست آوردن عمق -2-2

در مقاله چن  شده ارائه  حرکت معادلات از يریگ بهره با حال

 ��و  �� و با در نظر گرفتن این نکته که ضرایب 2003سال 
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 نفوذ عمق توان یم است،در این مقاله براي پرتابه تخت یک 

 دکر محاسبه) 10ا رابطه (برا در برخورد قائم  هدف در پرتابه
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پلاستیک کامل خواهیم -الاستیک ریتراکم ناپذبراي ماده 
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ضرایب شکل مربوط به هندسه  �Nو  �N در این روابط

مدول  E تنش تسلیم دینامیکی هدف، �σدماغه پرتابه، 

  .استچگالی هدف  ρ نسبت پوآسن و γالاستیسیته هدف، 

  
  آوردن سرعت متوسط حین نفوذبدست -2-3

حال براي یافتن سرعت پرتابه حین نفـوذ در هـدف بـه حـل     
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د که شوبراي حل این معادله فرض می .استپرتابه  یجنبش

زیادي  هايتوان به تعداد گامکل عمق نفوذ پرتابه را می

ض . با این فردنامی �∆ها را  تقسیم نمود و هرکدام از این گام

 محاسبهو رابطه بازگشتی زیر جهت  ختهپرداحل معادله  به

 :آیدبدست میسرعت پرتابه در هر مرحله از نفوذ 
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V�  سرعت پرتابه در گامiسرعت متوسط  جهیدرنت است؛ ام

ها در مراحل نفوذ پرتابه در هدف از تقسیم مجموع سرعت

  .خواهد آمدمختلف تقسیم بر تعداد مراحل بدست 

در این  ،خواهد داشت �∆دقت حل بستگی به میزان 

شده گرفتهدر نظر  مترمیلی 0001/0میزان کوچک  مقاله

افزار متلب براي حل این معادله از کدنویسی در نرم .است

  است.  شده استفاده

میزان عمق نفوذ پرتابه بر سرعت متوسط  تقسیمحال با 

 نفوذ بدست خواهد آمد. زمان مدت

)21(  t =
	X	

V
 

  .استسرعت متوسط پرتابه از ابتدا تا انتهاي نفوذ  �

  

  بدست آوردن زاویه انحراف پرتابه -2-4

توان میزان نفوذ پرتابه با حال با داشتن زمان نفوذ پرتابه می

  دار صفحه را بدست آورد.قسمت سوراخ

)22( x =́ V�t 

)23( β = sin��
(x		́ − 	X)

d
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  انحراف پرتابه پس از برخورد به سوراخ -2 شکل

  

	x́پس تا اینجا . استدار میزان نفوذ پرتابه در قسمت سوراخ

قطر اي با دار را با پرتابهتوان برخورد پرتابه با صفحه سوراخمی

(نسبت به خط عمود بر صفحه)  �و زاویه انحراف اولیه  معادل

 و صفحه بدون سوراخ جایگزین کرد. 

 به �اولیه  کجی زاویه تحت و ��اولیه  سرعت با حال پرتابه

 لیبه دل و کند یم بدون سوراخ برخورد هدف فلزي یک

 آن ادامه فرآیند نفوذ پرتابه، به وارد بودن نیروهاي رمتقارنیغ

  .است همراه � اندازه به راستایی تغییر با هدف در

  

  راستا تغییر زاویه محاسبه - 2-5

 که دارد زمانی ادامه تا پرتابه راستاي تغییر که شود یم فرض

 این در .شود هدف وارد کامل طوربه پرتابهسطح مقطع 

 آن قرار محور راستاي در پرتابه بر وارد مقاوم نیروي حالت،

 مسئله این .شود یم تقارن آمدن به وجود باعث و ردیگ یم

 پرتابه و شود صفر پرتابه به وارده گشتاور که گردد یمباعث 

 با صلب حرکت یک صورتبه جدید، راستاي را در خود نفوذ

 دانست باید کمیت این گیرياندازه براي .ادامه دهد Vسرعت 

 حرکت باعث عاملی چه و پرتابه چرخش باعث عاملی که چه

شکل  در که طور همان  .شود یم هدف در پرتابه يجلو روبه

 کامل طوربه سطح مقطع پرتابه ازآنکه پس است، زیر مشخص

 سرعت راستاي به نسبت پرتابه نفوذ راستاي هدف شد، وارد

  .است کرده آن تغییر اولیه

 بر عمود راستاي دو به را پرتابه اولیه سرعت توان یم

  :کرد تجزیه نفوذ مسیر يو مواز نفوذ مسیر

)24(  V� = V� sinδ 

)25(  V� = V� cosδ 

  
  راستاي به نسبت پرتابه نفوذ راستاي تغییر - 3 شکل

  اولیه سرعت

  

 مؤلفه �� و نفوذ مسیر راستاي در سرعت مؤلفه ��آن  در که

 مشخص سرعت تجزیه از .است نفوذ مسیر بر سرعت عمود

 چرخش نفوذ باعث مسیر بر عمود سرعت مؤلفه که شود یم

 و جلو روبه پرتابه حرکت باعث سرعت دیگر مؤلفه و پرتابه

 در پرتابه دماغه کامل نفوذ از پس .دشو یم هدف در آن نفوذ

 صفر ��میزان  یعنی دهد،نمی جهت تغییر پرتابه دیگر هدف،

 راستاي در پرتابه جنبشی انرژي ،گرید عبارت به یا و شود یم

 اندازه به چرخشی پرتابه و شود می صفر به نفوذ بر مسیر عمود

 چرخش مسیر در نفوذ، مسیر بر عمود جنبشی انرژي .دارد �

 این میزان دادن قرار برابر از حال .شود میمصرف  پرتابه

 توان یم مسیر، این در کار مصرفی مقدار با جنبشی انرژي

 چرخش مسیر کار، براي این. کرد محاسبه را چرخش میزان

 زده تخمین شکل زیر به و کمان یک صورتبه هدف در پرتابه

  :شود می

)26(  S� = [h + d tan(β + δ)]δ 

 به نسبت جانبی مقاوم نیروي تغییرات مرحله، این در

 توان می بیترت نیا به .شود می فرض خطی صورت به زمان

 بر عمود راستاي در پرتابه به جانبی متوسط وارده نیروي

 :نظر گرفت در زیر صورتبه را نفوذ مسیر

)27( F���� =
1

2
F� sinβ 

)28( F� =
πd�

4
(Aσ� + BρV�) 

        را �� کمان در شده انجام کار مقدار توان می حال

  .نظر گرفتنیروي متوسط در کمان در  ضرب حاصلصورت به

 باکار شده مصرف جنبشی انرژي میزان و با برابر قرار دادن
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 زیر غیرخطی رابطه میزان انحراف را از توان می ،شده انجام

 :آورد بدست

)29(  
1

2
MV�

� = F����	 × S� 

sin�δ = δ sin β ×
π

4
[tan(β + δ)] × (

1

I
+
1

N
) 

)30(  

 با حل رابطه بالا خواهیم داشت:

)31(  � =
�

4
(
1

�
+
1

�
) tan� sin� 

 سرعت پرتابه، شکل از تابعی در هدف پرتابه چرخش میزان

 است. برخورد اولیه همچنین زاویه و هدف به پرتابه برخورد

 فیزیکی و خصوصیات هدف جنس ،شده گفته موارد بر علاوه

 بررسی حرکت براي هستند. مؤثر زاویه این مقدار در نیز

- می قرار سرعت مدنظر مماسی مؤلفه فقط هدف، در پرتابه

نفوذ  عمق توان می حرکت معادلات از يریگ بهره با گیرد.

  محاسبه کرد: را هدف در پرتابه

)32(  
����
�

=
2

�
����1 +

�cos��

�
� 

  است. مقدار نفوذ پرتابه در راستاي حرکت ����

 براي بدست آوردن مقدار نفوذ کلی پرتابه در راستاي

  عمود بر صفحه خواهیم داشت:

  

 )33(  ���� = ���� × cos(� + �) 
 مقدار نفوذ کلی پرتابه در راستاي عمود بر صفحه است ����

دار سوراخو مقدار کلی انحراف پرتابه پس از برخورد به صفحه 

 ) خواهد بود:34برابر با رابطه (

)34(  θ = β + δ 
     

 مطالعات آزمایشگاهی فرآیند -3

 و مورداستفادهسازي قطعات، وسایل در این قسمت به آماده

  است. شده پرداختهاین تحقیق  شده تستهاي متفاوت حالت

  

  سازي نمونه) صفحه هدف (آماده -1- 3

 10×100×120در این آزمایش با ابعاد  شده یطراحاهداف 

 باشند. می AISI 1045و از جنس فولاد  متر میلی

  

  
هاي متفاوت  سوراخ کردن صفحات به قطر سوراخ -4 شکل

  توسط دستگاه فرز انگشتی

  

      
  (ج)  (ب)  (الف)

متر میلی 9ج) قطر  متر و میلی 7قطر  متر، ب) میلی 5انواع آرایش سوراخ، الف) قطر  -5 شکل
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  ]1045AISI  ]12خواص صفحات فولادي  - 1جدول 

  Watt/kg.K  486 ظرفیت گرمایی ویژه

 2/11  (6-10) ضریب انبساط خطی

  Watt/m.K  9/51 ضریب هدایت حرارتی

  kg/m3 7870 چگالی

  29/0  نسبت پوآسن

  GPa  200 مدول الاستیسیته

  

بدین منظور صفحات فولادي را به ابعاد ذکرشده برش 

برش صفحات اقدام ها، پس از  داده و براي بررسی اثر سوراخ

 توسط  هاي متفاوت به سوراخ کردن صفحات به قطر سوراخ

و در این فرآیند از سه دستگاه فرز انگشتی شده است 

  مته با قطر متفاوت استفاده گردیده است.

نوع  3براي بررسی اثر قطر سوراخ بر میزان انحراف پرتابه 

  آرایش سوراخ به شرح ذیل صورت پذیرفته است:

  متر میلی 5سطح مقطع دایره و قطر سوراخ با 

  متر میلی 7سوراخ با سطح مقطع دایره و قطر 

  متر میلی 9سوراخ با سطح مقطع دایره و قطر 

  

  طراحی پرتابه - 2- 3

اي با  استوانه در این آزمایش رولربیرینگ شده  استفادهپرتابه 

 AISI 52100متر، از جنس فولاد  میلی 20و طول  10 قطر

   .است

  

  
  شده در این آزمایش پرتابه استفاده -6 شکل

  است. گرم 12جرم پرتابه مورداستفاده در این آزمایش 

  

  
  استفاده در این آزمایش جرم پرتابه مورد -7 شکل

  

    
  (ب)  (الف)

  و ب) نحوه قرار گرفتن پرتابه در سابوت شده ساختهالف) سابوت  -8شکل 



  

 

  

  فلزيدار سوراخ ارائه مدل تحلیلی و بررسی تجربی عمق نفوذ پرتابه سرتخت تغییرشکل ناپذیر در صفحه  |248

  

 4/ شماره 10/ دوره 1399ها/ سال ها و شارهمکانیک سازه

 

  طراحی سابوت -3- 3

آزمایشگاه با توجه به آنکه کالیبر تفنگ گازي مستقر در 

متر است و قطر  میلی 16دانشگاه جامع امام حسین (ع) 

متر بوده، بدین منظور از  میلی 10هاي تجربی  پرتابه در تست

  شده است. سابوت استفاده

متر  میلی 20براي ساخت سابوت از میله پلیمري به قطر 

متري میلی 20شده، بدین منظور میله به قطعات  استفاده

ی تراشکاري شده که قطر به صورتتقسیم گردیده و سپس 

متر  میلی 9/15ها  متر و قطر خارجی آن میلی 10ها  داخلی آن

  گردد.

  

  ها) تجهیزات مورداستفاده (دستگاه و گیره - 4- 3

که بتوان از حرکت صفحه پس از برخورد پرتابه براي آن

 لهیوس بهجلوگیري کرد، اهداف فولادي همانند شکل زیر 

  (فیکسچر) ثابت گردیده است. دارنده نگه

  

  
  استفاده در این آزمایش مورد دارنده نگه -9 شکل

  

شده است،  براي شلیک پرتابه از تفنگ گازي استفاده

صورت  شده مستقر در آزمایشگاه ضربه به تفنگ گازي استفاده

  ذیل است.

  

  
  شده مستقر در آزمایشگاه تفنگ گازي استفاده -10 شکل

متر بر  220شده با سرعت متوسط  هاي انجام آزمایش

باشند که با توجه به سرعت آزمایش و استحکام ثانیه می

 توان یمپرتابه و بررسی شکل ظاهري پرتابه پس از برخورد 

که فرض صلب بودن پرتابه در این  افتی دستبه این مهم 

  است. قبول قابلشرایط آزمایشگاهی فرضی 

  

  تجربینتایج تحلیلی و  -4

در این قسمت به بررسی نفوذ و انحراف پرتابه در صفحات 

آوردن عمق ابتدا نحوه بدست .شده استپرداختهدار  سوراخ

پس از تست تجربی  پرتابه نفوذ و همچنین میزان انحراف

نحوه بدست آوردن مکان دقیق برخورد  .شده استشرح داده

و یا به عبارتی پرتابه و میزان انحراف  پرتابه از حالت قائم 

به  در بخش تجربی میزان تأثیر سوراخ در مایل کردن نفوذ

  :استشرح ذیل 

  

  
 6متر و همپوشانی  میلی 7سوراخ به  قطر  -11 شکل

  متر میلی

  

  

  

 
  

  

  

 معرفی پارامترها و نحوه همپوشانی - 12 شکل

  

براي بدست آوردن میزان انحراف پرتابه پس از برخورد از 

  د:شو استفاده می) 35(رابطه 

h 

l 

d
 

D
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)35(  θ = tan�� �
y��� − y���

(l − d)
� 

توان از متوسط عمق و براي بدست آورد عمق نفوذ پرتابه می

 شده استفادهپارامترهاي  نفوذ حداقل و حداکثر استفاده کرد.

  از: اند عبارتدر این رابطه 

  

  تحلیلی و تجربی مقایسه نتایج - 4-1

در این قسمت به مقایسه بین نتایج تحلیلی و تجربی 

  :شده استرداختهپ

نتایج تجربی حاصل از برخورد پرتابه  14و  13هاي در شکل

و  متر یلیم 9و  7، 5 هايدار با قطر سوراخبه صفحه سوراخ

است و در  شده گذاشتهنسبت همپوشانی مختلف به نمایش 

 شده دادهنتایج حاصل از مدل تحلیلی نیز نمایش  هاکنار آن

را  شده ارائهمدل  قبول قابل، مقایسه بین نتایج دقت است

میزان اثر بررسی که به  )13( کلش از دهد.نشان می

(قطر  ثابت سوراخ دار با قطر همپوشانی در صفحه سوراخ

 شده پرداختهمتر) و میزان همپوشانی متفاوت میلی 5سوراخ 

که با افزایش میزان  افتی دستتوان  به این نکته می ،است

 یابد.همپوشانی انحراف پرتابه پس از برخورد نیز افزایش می

متر و میلی 9نیز براي قطر سوراخ  14این نتیجه از شکل 

د. با بررسی این نتایج شومیزان همپوشانی متفاوت حاصل می

متر با میلی 9و  7، 5دار با قطر سوراخ  صفحات سوراخبراي 

که با  افتی دستتوان  میزان همپوشانی ثابت، به این نکته می

افزایش قطر سوراخ انحراف پرتابه پس از برخورد نیز افزایش 

  یابد.می

اي نتایج تجربی و تحلیلی نمودارهاي میله 15در شکل 

دار به میزان انحراف پرتابه پس از برخورد به صفحه سوراخ

 قبول قابلمقایسه بین نتایج دقت  .شده است گذاشتهنمایش 

پس از  میزان انحراف پرتابهآوردن را در بدست شده ارائهمدل 

  دهد.برخورد به سوراخ را نشان می

اي نتایج تجربی و تحلیلی نمودارهاي میله 16در شکل 

دار به نمایش نفوذ پرتابه پس از برخورد به صفحه سوراخعمق

مدل  قبول قابلمقایسه بین نتایج دقت . شده است گذاشته

پس از برخورد  نفوذ پرتابه عمقآوردن را در بدست شده ارائه

  دهد.به سوراخ را نشان می

  

  مورداستفادهمعرفی پارامترهاي  - 2جدول 

  l  طول کلی

  d  قطر سوراخ

  l-d  اي از پرتابه که با سوراخ درگیر نشدهطول ناحیه

  ymin  شده توسط  کولیس) پرتابه (محاسبهحداقل عمق نفوذ  میزان

  ymax  شده توسط  کولیس) حداکثر عمق نفوذ پرتابه (محاسبه میزان

 y  متوسط عمق نفوذ حداقل و حداکثر

  

 متر میلی 2/4و همپوشانی  5سوراخ به  قطر  متر میلی 3و همپوشانی  5سوراخ به  قطر  متر میلی 1و همپوشانی  5سوراخ به  قطر 

 نتایج تحلیلی  نتایج تجربی نتایج تحلیلی  تجربینتایج  نتایج تحلیلی  نتایج تجربی

θ =	 07/5  

y= 3/1  

θ =	 13/6  

y= 47/1  
 

θ =	 33/7  

y= 35/1  

θ =	 84/6  

y= 56/1  

θ =	 82/8  

y= 55/1  

θ =	 31/7  

y= 8/1  

  مترمیلی 5مقایسه نتایج تجربی و تحلیلی براي صفحات با قطر سوراخ  -13 شکل
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 متر میلی 6و همپوشانی  9سوراخ به  قطر  متر میلی 4و همپوشانی  9سوراخ به  قطر  متر میلی 6و همپوشانی  7سوراخ به  قطر 

 نتایج تحلیلی  نتایج تجربی نتایج تحلیلی  نتایج تجربی نتایج تحلیلی  نتایج تجربی

θ =	 92/9  

y= 05/2  

θ =	 08/9  

y= 28/2  

θ =	 38/10  

y= 75/1  

θ =	 06/8  

y= 97/1  

θ =	 30/11  

y= 1/2  

θ =	 32/11  

y= 54/2  

  مترمیلی 9و  7 مقایسه نتایج تجربی و تحلیلی براي صفحات با قطر سوراخ - 14 شکل

  

  
  دارسوراخاي مقایسه نتایج تجربی و تحلیلی میزان انحراف پرتابه پس از برخورد به صفحه نمودار میله -15 شکل

  

  
  داراي مقایسه نتایج تجربی و تحلیلی عمق نفوذ پرتابه پس از برخورد به صفحه سوراخنمودار میله -16 شکل
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  گیرينتیجه -5

 در این مقاله به ارائه مدل تحلیلی جدید جهت بدست )1

پرتابه پس نفوذ و همچنین میزان انحراف آوردن عمق

شده است، در دار پرداختهاز برخورد به صفحه سوراخ

آمده از حل تحلیلی با نتایج تجربی ادامه نتایج بدست

 .است دهیرسمقایسه گردیده و دقت مدل به اثبات 

در  شده ارائهدر این مدل تحلیلی با حل معادلات  )2

- مدل چن رابطه بازگشتی جهت یافتن سرعت لحظه

با  در ادامهآمده است، اي پرتابه حین نفوذ بدست 

افزار متلب سرعت استفاده از کدنویسی در نرم

 شود.متوسط حرکت پرتابه را حین نفوذ محاسبه می

قطر  3دار با  هاي تجربی در صفحات سوراختست )3

متر بر  220متر و با سرعت  میلی 9و  7، 5سوراخ 

 .است گرفته انجامثانیه 

دار با  ان همپوشانی در صفحه سوراخبا بررسی میز )4

که با  افتی دستتوان  قطر ثابت، به این نکته می

افزایش میزان همپوشانی انحراف پرتابه پس از 

 یابد.برخورد نیز افزایش می

و با میزان  ریمتغدار با قطر  با بررسی صفحات سوراخ )5

یافت که  توان دست همپوشانی ثابت، به این نکته می

با افزایش قطر سوراخ انحراف پرتابه پس از برخورد 

 یابد.نیز افزایش می

توان به این نکته پی می آمده عمل بهپس از بررسی  )6

دار در منحرف کردن حرکت برد که صفحات سوراخ

 باشند.می مؤثرپرتابه 
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